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УДК 620.3:634.73
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РАЗМНОЖЕННыХ РАСТЕНИЙ ГОЛУБИкИ выСОкОРОСЛОЙ
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1 ГНУ «Институт физико-органической химии Национальной академии наук Беларуси», 
г. Минск, Республика Беларусь  
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В настоящее время более половины 
всего посадочного материала в мире про-
изводится методом микроклонального 
размножения. Метод включает несколько 
in vitro и ex vitro этапов, каждый из которых 
имеет свои особенности и задачи, которые 
требуют постоянного поиска решений, 
обеспечивающих надежный выход сажен-
цев. Одной из главных задач при получе-
нии саженцев голубики с использованием 
размножения in vitro является повышение 
адаптационного потенциала клонирован-
ных регенерантов при их переносе в усло-
вия естественного автотрофного питания.

Появление на мировом рынке агрохи-
мии стимуляторов нового поколения на 
основе наночастиц соединений микро-
элементов открывает более широкие воз-
можности для повышения эффективности 
этапов размножения растений. Размерный 
статус (менее 40 нм) и отсутствие заряда 
позволяет наночастицам свободно про-
никать через защитные мембраны рас-
тительных клеток и обеспечивать более 
интенсивный синтез металлозависимых 
ферментов (катализаторов биохимичес-
ких реакций) при существенно меньших 

расходах по сравнению с традиционными 
удобрениями. 

Объектами исследований являлись 
микропобеги голубики высокорослой 
сорта ‘Bluetta’, полученные методом 
микроклонального размножения в НПО 
«Биотехнологический комплекс» ЦБС 
НАН Беларуси.

В экспериментах использовали смесь 
трех марок жидких нанопрепаратов се-
рии Наноплант, разработанных в НАН 
Беларуси и освоенных в промышленном 
производстве: 

Наноплант-Ультра, мг/мл: Со – 0,4; 
Мn – 0,4; Сu – 0,45; Fе – 0,8; Zn – 0,3; 
Cr – 0,5; Мо – 0,5; Se – 0,5. Расход: 
0,5 мл/1 л воды. 

Наноплант Са-Si, мг/мл: Са – 5,0; 
Si – 0,5; В – 1,0; Fe – 1,0. Расход: 2 мл/1 л 
воды. 

Наноплант-Сера, S – 25 мг/мл. 
Расход: 1 мл/1 л. 

В качестве аналога для сравнения 
применяли смесь двух марок (в соотно-
шении 1/3) удобрения Кристалон (Ни- 
дерланды), отличающихся составом 
NРК, %: желтый (N – 13; Р2О5 – 40; 
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К2О – 13) и зеленый (N – 18; Р2О5 – 18; 
К2О – 18). Содержание микроэлементов 
в двух марках одинаковое, %: В – 0,025; 
Cu – 0,01; Fe – 0,07; mn – 0,04; mo – 0,004; 
Zn – 0,025. Расход смеси: 4 г/1 л воды. 

Измерение степени микоризации кор-
ней проводили по общепринятым методи-
кам с использованием микроскопа mC100 
(XP) Flu.

Исследуемые препараты применялись 
в режиме еженедельной некорневой под-
кормки. Если для сравнения использовать 
Контроль (вода), то результат будет очеви-
ден – применение любого микроудобре-
ния обеспечит значительный эффект на 
бедном по питательным веществам тор-
фе. Для того чтобы удостовериться, что 
Наноплант проявляет особую эффектив-
ность по сравнению с традиционной агро-
химией, испытания проводили с вариан- 
том Фон: еженедельной корневой под-
кормкой высокоэффективным питатель-
ным раствором, используемым для торфя-
ных субстратов в тепличных комбинатах, 
мг/л: N – 160; P – 60; K – 350; mg – 50; 
Ca – 100; S – 40; Fe – 2,0; mn – 1,0; 
В – 0,35; Zn – 0,20; Cu – 0,05; Мо – 0,01).

На первом этапе исследований был 
проведен сравнительный анализ двух 

вариантов: Фон и Фон+Наноплант. 
Размноженные in vitrо микропобеги го-
лубики высокорослой сорта Bluetta были 
высажены в верховой кислый торф (по 
10 побегов в 4 контейнерах в каждом ва-
рианте) и помещены в условия фитотро-
на НтООО «АКтЕХ». Стимулирующее 
влияние Нанопланта на интенсивность 
укоренения, ускорение роста и разви-
тия высаженных микроклонов голубики 
проявилось уже через несколько недель 
применения препарата. через 10 недель 
от начала эксперимента выживаемость 
микропобегов голубики в варианте с 
Наноплантом составила 98 %, а в вариан-
те Фон – 82 %. Жизнеспособные растения 
для их дальнейшего роста были пересаже-
ны из контейнеров в кассеты. 

через 17 недель эксперимента рас-
тения извлекли из торфа для оценки 
значений биометрических параметров. 
Отмечена стабильная тенденция повы-
шения значений всех оцениваемых био-
метрических параметров (таблица 1) под 
влиянием Нанопланта. Средняя длина 
корней и стеблей увеличилась на 18,1 
и 10,3 %; количество, ширина и длина 
листьев – на 14,9; 13,7 и 8,2 % соответ-
ственно.

таблица 1 – Влияние Нанопланта на биометрические показатели голубики 
при укоренении зелеными черенками

Вариант
обработки

М 
растения,

г

l
корней,

мм

l 
стебля, 

мм

N 
листов,

шт.

В 
листа, 

мм

l 
листа,

мм
Фон 1,11

±0,33
84,9
±7,6

156
±21

13,4
±1,7

22,6
±2,8

31,7
±3,7

Фон + Наноплант 1,29
±0,30

100,3
±8,2

172
±17

15,4
±1,3

25,7
±2,5

34,3
±3,6

Условные обозначения: M – сырая масса; l – длина; N – количество; В – ширина.

На втором этапе исследований испы-
тания были дополнены применением для 
обработки растений варианта Фон + Крис-
талон. Результаты измерений биометри-
ческих показателей растений голубики 
через 15 недель от момента высадки в торф 
представлены в таблице 2. Оказалось, что 

еженедельное внесение при некорневой 
обработке традиционных форм микроэле-
ментов Кристалона не смогло дополни-
тельно повысить эффективность исполь-
зуемого в варианте Фон питательного рас-
твора с такими же солевыми и хелатными 
элементами и не привело к интенсифика-
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ции роста и развития микроклонов голу-
бики. Природа защищает растительные 
клетки от губительного влияния излиш-
него солевого фактора с помощью полу-
проницаемых мембран, ограничивающих 
транспорт заряженных ионов. 

Нейтральные наночастицы в силу 
своего размера свободно проникают че-
рез защитные мембраны в клетки и обес-
печивают в органеллах синтез дополни-
тельного количества металлозависимых 
ферментов, обеспечивающих стимуляцию 
роста и развития растений. Наночастицы 

Нанопланта синтезируются в оболочке 
из медленно усваиваемого внутриклеточ-
ными ферментами биогенного полимера, 
что обеспечивает пролонгированность 
действия и отсутствие угнетения расте-
ний. тенденция к повышению значений 
биометрических параметров голубики 
при использовании Нанопланта отражена 
в таблице 2 и на рисунке 1. По сравнению 
с вариантом Фон сырая масса растений 
увеличилась на 20,7 %, ширина корневого 
кома – на 15,6 %, количество боковых по-
бегов – на 39,1 %.

таблица 2 – Влияние обработок препаратами Наноплант и Кристалон 
на биометрические показатели растений голубики при укоренении зелеными черенками

Вариант
обработки

M 
растения,

г

l
стебля,

мм

В
корней, 

мм

l
листа,

мм

N 
побегов, 

шт.
Фон 1,214

±0,30
140,6
±14,7

28,1
±5,7

31,0
±2,4

2,30
±0,78

Фон + Кристалон 1,167 
±0,32

127,6 
±14,4

26,5
 ±4,4

29,0 
±3,5

2,40 
±0,87

Фон + Наноплант 1,465 
±0,33

143,1 
±13,2

32,5
 ±4,4

32,4 
±3,1

3,20
 ±0,86

Условные обозначения: M – сырая масса; l – длина; N – количество; В – ширина.

Фон

Наноплант

Рисунок 1 – Растения голубики высокорослой через 15 недель после высадки в верховой торф 



Использование Нанопланта обеспечило 
развитие у растений голубики более объем-
ной и развитой по сравнению с растениями 
варианта Фон корневой системы с большим 
количеством мелких всасывающих кор-
ней. В этой связи было интересно оценить 
изменение степени микоризации корней 
под действием исследуемых препаратов. 
Ранее [1] было показано, что применение 
минеральных и микробных удобрений на 
однолетних саженцах сортов Denise Blue 
и Northland в полевых условиях привело к 
снижению степени микоризации корневой 

системы. Растения получили достаточное 
минеральное питание и подавили развитие 
грибного симбионта в корнях.

Измерение степени микоризации кор- 
ней у выращенных в эксперименте расте-
ний голубики показало (таблица 3), что на-
ночастицы микроэлементов Нанопланта 
за счет эффекта повышенной проницае-
мости сумели эффективно простимули-
ровать рост и развитие не только клеток 
растения, но и микоризы – полезного 
помощника в обеспечении полноценного 
питания голубики. 

таблица 3 – Доля микоризованных корней голубики в зависимости 
от применяемого препарата

Объект
Препарат

Фон Кристалон Наноплант
Степень микоризации, %

Корни II порядка (менее 300 мкм) 40,2
±4,5

46,1
±4,4

60,4
±4,2

T-тест к Фону – 0,93 3,28

Микроудобрения серии Наноплант 
уже более 10 лет в больших масштабах 
успешно применяются в интенсивном и 
органическом земледелии. Выполненные 
исследования продемонстрировали, что 
и в технологии размножения голубики 
методом in vitrо появился препарат с но-

вой элементной базой в виде наночастиц 
соединений микроэлементов, позволяю-
щий более эффективно увеличить адап-
тационный потенциал, простимулировать 
рост и развитие растений по сравнению с 
традиционно используемыми солевыми и 
хелатными формами микроудобрений. 
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